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RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade da madeira do nim indiano (Azadirachta
indica A. Juss) para fins energéticos. Assim, foram determinados a densidade basica da madei-
ra (g/cm?), o teor de extrativos (%), o teor de lignina (%), o teor de holocelulose (%), o poder
calorifico superior (kcal/kg), o rendimento em carvao (%), o teor de carbono fixo (%), o teor de
cinzas (%) e o teor de materiais volateis (%). Foram utilizadas 12 arvores de 4,2 anos de idade
e as amostras para os testes foram obtidas a 20, 40, 60, 80 e 100% da altura comercial. Com
base nos resultados obtidos conclui-se que a madeira do nim apresenta boas qualidades para
emprego com fins energéticos.
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ABSTRACT: This study aimed to evaluate the wood quality of neem (Azadirachta indica A.
Juss) for energy production. Wood specific gravity (g/cm?), extratives (%), lignin(%), holocellulose
content(%), grass calorific value, charcoal (%), yield carbon(%), ash and volatile matter content
(%) were determined. A total of 12 trees, 4.2 years old, were used and the wood samples were
taken at 20, 40, 60, 80 e 100% of comercial stem. Results indicated that the neem wood presents
good quality for energy production.
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INTRODUGAO

Diversas espécies florestais exoéticas tém
sido introduzidas na regido semi-arida do Nor-
deste brasileiro. Dentre elas, pode-se desta-
car a algaroba (Prosopis sp.) e a leucena
(Leucaena leucocephala). Nos ultimos anos,
outras espécies exobticas vém sendo experi-
mentadas na regido.

De acordo com Andrade (1984), alguns
experimentos florestais no semi-arido do Nor-
deste, conduzidos através de cooperagao

entre instituicdes de pesquisa, tém usado es-
pécies florestais exoticas tais como: algaroba,
cinamomo, casuarina, teca, gmelina e
eucalipto. Quanto a natureza dos trabalhos,
geralmente tratam-se de ensaios de procedén-
cia, producdo de biomassa, utilizagdo como
forragem, comportamento e adaptacgao.
Lima (1998) esta conduzindo um experi-
mento no CPATSA/JEMBRAPA (Petrolina, PE),
com a finalidade de verificar o desenvolvimen-
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to da espécie nim indiano (Azadirachta indica
A. Juss). Na pesquisa estao sendo avaliados a
sobrevivéncia, o crescimento em altura e em
didmetro, o numero de bifurcagdes e a resis-
téncia a pragas e doengas das plantas. Aos trés
meses de idade a sobrevivéncia foi de 100%.
Com relagao as caracteristicas fenoldgicas,
constatou-se que as fenofases, floracéo e
frutificacdo, ocorreram em algumas plantas,
independente do espagamento adotado, a par-
tir do més de fevereiro, estendendo-se até fins
de marco, em plantas com dois anos de idade.

Segundo Abreu Junior (1998), apesar do
nim ser utilizado e estudado em todo o mundo,

muitos agricultores brasileiros, talvez devido a
falsas promessas da revolucédo verde, ainda
duvidam de suas qualidades, ou aceitam-nas
com moderagao, desejando testa-la antes.

Com o objetivo de avaliar a qualidade da
madeira do nim indiano para fins energéticos,
foram determinados a densidade basica da
madeira (g/cm?), o teor de extrativos totais (%),
o teor de lignina (%), o teor de holocelulose (%),
o poder calorifico superior (kcal/Kg), o rendi-
mento de carvao (%), o teor de carbono fixo
(%), o teor de cinzas (%) e o teor de materiais
volateis (%).

REVISAO DE LITERATURA

O nim indiano (Azadirachta indica A. Juss
também conhecido por Melia indica Brandis), &
uma planta pertencente a familia Meliacea. Ela
apresenta folhas verdes-escuras, compostas e
imparipenadas, com freqiéncias aglomeradas
nos extremos dos ramos, simples e sem
estipulas. As flores sdo de coloragéo branca,
aromaticas, reunidas em inflorescéncias den-
sas, com estames crescentes formando um
tubo, pentdmeras e hermafroditas. O fruto é
uma baga ovalada, com 1,5 a 2,0 cm de com-
primento e, quando maduro, apresenta polpa
amarelada e casca branca, dura, contendo um
6leo marrom no interior de uma semente ou,
raramente, em duas (Radwanski e Wickens,
1981; Baumer, 1983; Neves e Nogueira, 1996).

O nim é uma espécie que, normalmente
apresenta fuste reto e didmetro entre 25 e 30
cm aos oito anos de idade. Amadeira com den-
sidade variando entre 0,56 a 0,85 g/cm?, estan-
do a média em torno de 0,70 g/cm?, apresenta
uma coloragdo avermelhada, dura e resistente
ao ataque de cupins e ao apodrecimento. O
cerne € muito rico em tanino e sais inorganicos
de calcio, potassio e ferro (Baumer, 1983; Koul
et al., 1990; Hegde, 1995; Neves e Nogueira,
1996).

De acordo com Baumer (1983), o nim indi-
ano pode ser encontrado na india nas colinas
de Siwalik e também nas florestas da regido de
Carnate e em algumas partes do Deccan ao
sul do rio Gadavari. A espécie, entretanto, &
cultivada em toda parte na india, especialmen-
te em regides aridas.

Quanto as exigéncias edafo-climaticas, a
espécie se desenvolve bem em regiées com
precipitacdo pluviométrica anual entre 400 e 800
mm. Entretanto, ja foi introduzida com sucesso
em areas onde a precipitacdo estd em torno de
250 mm anuais. A planta é tolerante a longos
periodos secos e a temperaturas elevadas,
desde que por curto periodo. No entanto, ndo
tolera geadas (Koul et al. 1990; Hegde, 1995;
Neves e Nogueira, 1996).

Dependendo das condigdes climaticas da
regido, principalmente temperatura e precipita-
¢do onde esta o plantio, podem ser feitas até
duas colheitas de frutos por ano. No geral, faz-
se uma colheita de frutos por ano, sendo que
uma unica arvore produz anualmente entre 30
e 50 kg de frutos (Neves e Nogueira, 1996).

As sementes do nim mantém o seu poder
germinativo apenas por poucos dias, se nao
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coletadas a germinag&o ocorre, normalmente,
embaixo das plantas (Baumer, 1983).

Neves e Nogueira (1996) sugerem que a
escolha do espacamento para plantio deve es-
tar condicionada aos objetivos propostos para
a exploragao da espécie. Caso o objetivo seja
obter madeira fina e de menor porte, em um
ciclo mais curto, podem ser adotados
espagamentos menores, por exemplo, 2 x 2 m.
Caso a exploragdo tenha fins de producgéo de
madeira mais grossa, recomenda-se um
espagamento maior.

Baumer (1983) relata experiéncias feitas em
plantios no norte da Nigéria, em que foram usa-
dos dois espacamentos diferentes 1,8 x 1,8 m
e 2,4 x 2,4 m. Os resultados mostraram que
aos 8 anos os plantios com espagamento mais
denso apresentaram um volume de madeira por
hectare maior que os plantios com espagamento
mais aberto.

Em Gana, na Africa, o nim apresentou ren-
dimentos entre 108 a 137 m? de lenha por hec-
tare, na primeira rotagéo (aos oito anos). Jaem
Samaru, na Nigéria, na mesma idade, os valo-
res variaram entre 119 a 169 mé. Em Cuba ar-
vores de nim indiano alcangaram uma altura de
14,2 m e didmetro de 27 cm aos oito anos (Koul
et al., 1990).

A arvore do nim € comum em algumas re-
gides, inclusive nas Américas, ndo somente
como arborizagdo de ruas, mas também como
uma arvore para producdo de lenha, poste e
madeira (Baumer, 1983). Frutos, sementes,

Oleo, folhas, casca do caule e raizes tém os
mais variados usos na area farmacologica (Koul
et al., 1990).

Varios produtos repelentes a insetos sao
extraidos do 6leo de nim. O principio ativo nes-
tes produtos é o “azadiractin”, substancia usa-
da como ingrediente na preparacao de varios
produtos farmacéuticos, tais como: ungtentos,
cosmeéticos, cremes, logdes, sabonetes, xam-
pus, tonico capilar e creme dental. Recentes
estudos farmacologicos, tém demonstrado que
as folhas do nim tém algumas propriedades anti-
virus e anti-bacterianas (Baumer, 1983).

Uma caracteristica considerada comum as
espécies pertencentes a familia Meliaceae ¢é a
presenca de compostos quimicos conhecidos
como meliacinas. Dentre estes, o “azadiractin”
€ 0 agente anti-alimentar mais promissor des-
coberto até agora, ou seja, para alguns insetos
esta substancia tem efeito repelente, regulador
do crescimento e provoca repulsa alimentar.
Este composto esta presente nas folhas, frutos
e sementes, e foi isolado, inicialmente, a partir
do nim (Neves e Nogueira, 1996).

Para Carvalho e Ferreira (1990), o
“azadiractin” pode tornar-se importante no con-
trole de pragas, pois tem largo espectro de agao,
ndo tem acao fitotdxica, é praticamente atdxico
ao homem e nao agride o meio ambiente.

Segundo Guerra (1985), a arvore de nim
controla mais de cem espécies de pragas, de-
vendo ser amplamente introduzida no Brasil.

MATERIAL E METODOS

Localizagédo e caracteristicas da regiao de
coleta da madeira

Amadeira foi coletada na fazenda Capivara,
area experimental do Centro Nacional de Pes-
quisas de Arroz e Feijao (CNPAF), da
EMBRAPA, localizada no municipio de Santo

Antbnio de Goias, a aproximadamente 25 km
do centro de Goiania (GO), km12 da Rodovia
Goiania/Nova Veneza. A area apresenta um
relevo plano ligeiramente ondulado, onde pre-
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domina o solo do tipo Latossolo Vermelho Es-
curo (LE).

Aregiado apresenta clima bem definido, com
verdes quentes e Umidos, e invernos secos re-
lativamente frescos, com temperatura média
anual de 22,5 °C, e precipitagéo pluviométrica
total anual média de 1489 mm e umidade rela-
tiva média anual de 70%. Quase a totalidade
da precipitagdo anual ocorre no periodo de ou-
tubro a abril, sendo dezembro, janeiro e feve-
reiro os meses mais chuvosos, enquanto que
nos meses de maio a setembro séo registradas
as menores precipita¢cdes pluviométricas.

Na Fazenda Capivara, o plantio de nim in-
diano compreende uma area de 0,6 ha, com
idade de 4,2 anos e espagamento de 4 x 4
metros.

Amostragem e selecdo da madeira

O procedimento preparativo e a precisdo
dos resultados estdo intimamente ligados a
amostragem do material a ser analisado. Quan-
do se trata de madeira, em virtude da
desuniformidade e heterogeneidade da mesma,
a questao da amostragem torna-se mais séria
e de dificil solu¢do. Brito e Barrichelo (1983)
afirmam que para uma amostragem represen-
tativa, devem ser selecionadas entre 5 e 10 ar-
vores por espécie, espacamento, fertilizagdo
etc.

Das arvores abatidas foram selecionadas
aleatoriamente 12 fustes, dos quais foram reti-
rados discos de madeira, com aproximadamen-
te 5 cm de espessura, a diferentes alturas
(20,40,60,80 e 100% da altura total). As amos-
tras foram devidamente identificadas e acondi-
cionadas em sacos plasticos para n&o perde-
rem sua umidade natural.

Os discos foram transportados para o La-
boratério do Setor de Quimica, Celulose e Ener-
gia (SQCE.) do Departamento de Ciéncias Flo-
restais da ESALQ/USP, onde foram realizadas
as analises previstas.

As amostragens de densidade basica (Db),
teor de extrativos totais (ET), de lignina (TL),
de holocelulose (H) e poder calorifico superior
(PC), representam médias das analises de
amostras individuais. Ja as amostragens para
rendimento de carvao (R), teor de licor (L), de
gas nao condensado (GNC), de materiais vola-
teis (MV), de cinzas (C) e de carbono fixo (CF),
foram obtidos para uma amostra unica, origi-
nada da mistura das amostras individuais.

Caracteristicas fisicas da madeira

A determinacdo da densidade basica foi
feita de acordo com a norma M14/70 da ABCP
(1974).

Analises quimicas da madeira

O material utilizado para a analise quimica
foi proveniente dos cavacos obtidos das amos-
tras de cada espécie. Foram retirados peque-
nos fragmentos (palitos) dos cavacos até atin-
gir 50g por espécie. Em seguida esse material
foi moido em moinho micro-Wiley, para obten-
¢édo de material com fracdo de 40 mesh, con-
forme metodologia adotada no SQCE do De-
partamento de Ciéncias Florestais da ESALQ/
USP.

As determinagdes foram feitas seguindo as
seguintes normas técnicas da ABCP (1974): M3/
69, M4/68, M5/68 e M6/68 para teor de
extrativos totais (%) e, M10/71 para teor de
lignina (%). O teor de holocelulose (%) foi obti-
do da diferencga entre o teor de lignina e o teor
de extrativos totais.

Analises de poder calorifico, rendimento de
carvao, teor de cinzas, materiais volateis e teor
de carbono

As amostras de madeira foram secas a 103
+ 2° C, moidas e padronizadas com
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granulometria de 40 mesh, e transformadas em
“pellets” de aproximadamente um grama. Aana-
lise das amostras foi feita seguindo a
metodologia da norma NBR 8633 da ABNT
(1984).

Para a determinag&o do rendimento de car-
véo (%), utilizou-se metodologia adotada no
SQCE do Departamento de Ciéncias Florestais
da ESALQ/USP. O programa de temperatura

de carbonizag&o seguiu as seguintes caracte-
risticas: para temperatura final de 420° C, utili-
zou-se um patamar de 1 hora e velocidade de
aquecimento de 1°C por minuto.

Para a determinagé&o do teor de cinzas e de
materiais volateis, as amostras foram secas a
103 + 2° C e transformadas em cunhas, se-
guindo a metodologia da ABNT NBR 8112
(1986).

RESULTADOS E DISCUSSAO

Na Tabela 1 sdo apresentados os valores
encontrados para a densidade basica, para o
rendimento da carbonizac¢do, para o poder
calorifico e para a analise quimica do carvao,
obtidos das amostras de madeira.

A densidade basica da madeira do nim, se
comparada com algumas espécies da caatin-
ga, é mais baixa. De acordo com Zakia et al.
(1990) o pereiro (Aspidosperma pyrifolium) tem
densidade de 0,68(g/m?), o marmeleiro (Croton
hemiargyreas) 0,72(g/m?®) e a catingueira
(Caesalpinia pyramidalis) 0,85(g/m3). Para
Drumond et al. (1984) o angico (Piptadenia
macrocarpa) apresenta uma densidade em tor-
no de 0,78(g/m?®).

Biswas (1995) e Hedge (1995) encontraram
valores de 0,80(g/m?®) e 0,72(g/m?®), respectiva-
mente, em trabalhos desenvolvidos com o nim
na India.

O valor de densidade bésica encontrado
para o nim, &€ bem préximo do valor encontrado
por Lima (1984) para outra espécie exética,
utilizada na regido semi-arida, a leucena que
foi de 0,54 g/cm?.

Constatou-se que o nim apresentou poder
calorifico, préximo dos valores encontrados
para jurema-preta (Mimosa hositlis) e pereiro
(Aspidosperma pirifolium), 4150 Kcal/Kg e 4062
Kcal/Kg, respectivamente (Lima et al., 1996),
Barbosa (1986), encontrou para a algaroba
(Prosopis juliflora) um valor de 4954 Kcal/Kg.

Ao verificar o valor obtido para carbono fixo,
0 nim apresentou maior porcentagem que al-
gumas espécies da caatinga estudadas por
Lima et al. (1996). Isto pode indicar que a es-
pécie apresenta potencial energético conside-
ravel. A algaroba apresentou um teor de carbo-
no fixo de 80,4%, valor inferior ao obtido para a
espécie em estudo.

Os resultados obtidos para teor de extrativos
totais, lignina, holocelulose, licor pirolenhoso,
gas nao condensado e materiais volateis, po-
dem ser vistos na Tabela 2.

O valor obtido para materiais volateis ¢é in-
ferior aos valores obtidos para diversas espéci-
es por Lima et al. (1996). Ja o valor obtido por
Barbosa (1986) para a algaroba é superior ao
do nim.

Tabela 1. Densidade basica e caracteristicas energéticas da madeira de nim indiano (420° £+ 1°C).

(Specific gravity and wood energy characteristics of neem (420° + 1°C)).

Densidade basica Poder calorifico Rendimento em carvao Cinzas Carbono Fixo
(g/cm?) (kcallkg) (%) (%) (%)
0,57 4088,5 38,20 2,11 81,82
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Tabela 2. Valores médios em porcentagem para extrativos totais, lignina, holocelulose, licor pirolenhoso, gas néo

condensado e materiais volateis para o nim indiano.

(Average values in percentage of total extractives, lignin, holocellulose, pyroligneus acid, non-condensable gas and volatile

mater of neem wood).

Extrativos totais Lignina Holocelulose Licor Gas nao condensado Materiais volateis
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8,46 23,52 68,01 41,87 25,35 15,72
CONCLUSOES

Os resultados obtidos neste trabalho per-
mitem chegar as seguintes conclusdes:

1 — A madeira do nim indiano apresentou
um poder calorifico de 4.088,5 (kcal/kg), rendi-
mento em carvao de 38,20%, teor de cinzas de
2,11% e porcentagem de carbono fixo de
81,82%, o que revela a qualidade desta espé-
cie como material energético;

2 — A densidade basica encontrada para a
madeira pode estar relacionada a idade do po-
voamento florestal utilizado. Assim, povoamen-
tos mais maduros produzirdo madeiras mais
densas e com melhores caracteristicas para fins
energéticos;

3 —Com base nos valores encontrados para
a porcentagem de lignina, porcentagem de ma-
teriais volateis e teores de cinzas, caracterizam
a madeira de nim como produtora de carvéo de
boa qualidade para fins siderurgicos;

4 — A porcentagem de gas nao-
condensados e de materiais volateis pode indi-
car outras utilizagcdes para a madeira como a
gaseificagdo para uso em motores estacionari-
os € os volateis que poderdo ser condensados
e utilizados como energéticos ou como produ-
tos para tratamento de madeiras para o meio
rural.
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